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Deneyi Yapilan
Malzemeler / Uriinler

Deney Adi

Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararasi standardlar,
isletme ici metodlar)

Kablolar

Kablolar - Deney metotlar: - Bélim 3: Ekstride
edilmis glg kablolarimin uzunluklar Gzerinde kismi
bosalma &lgtimleri icin deney metotlar

TS EN 60885-3

TS IEC 60502-2 Madde 18.2.5
TS IEC 60840 Madde 12.4.4
EN 60885-3

IEC 60502-2 Madde 18.2.5
IEC 60840 Madde 12.4.4

Kablolar

Bikme deneyi

TS IEC 60502-2 Madde 18.2.4
TS IEC 60840 Madde 12.4.3
IEC 60502-2 Madde 18.2.4
IEC 60840 Madde 12.4.3

Kablolar

6/10 kV ve Daha BlUylik Olan Kablolarda Tan &
Degerinin Olglimesi

TS IEC 60502-2 Madde 18.2.6 ve
Madde 18.2.3

TS IEC 60840 Madde 12.4.5

IEC 60502-2 Madde 18.2.6 ve
Madde 18.2.3

IEC 60840 Madde 12.4.5

Kablolar

Isitma gevrim deneyi

TS IEC 60502-2 Madde 18.2.7
TS IEC 60840 Madde 12.4.6
IEC 60502-2 Madde 18.2.7
IEC 60840 Madde 12.4.6

Kablolar

Kablolar - kablo ve yardimci donanimlarina
uygulanan ani darbe deneyleri

TS EN 60230

TS IEC 60502-1 Madde 17.4
TS IEC 60502-2 Madde 18.2.8
TS IEC 60840 Madde 12.4.7
EN 60230

IEC 60502-1 Madde 17.4

IEC 60502-2 Madde 18.2.8
IEC 60840 Madde 12.4.7

Kablolar

4 Saat Sureli Yuksek Gerilim Deneyi

TS IEC 60502-1 Madde 17.3
TS IEC 60502-2 Madde 18.2.9
|EC 60502-1 Madde 17.3

IEC 60502-2 Madde 18.2.9

Kablolar

Yari iletken Ekranlarin Yaglandirmadan Onceki ve
Sonraki Oz Direnglerinin Olgiilmesi

TS IEC 60502-2 Madde 18.2.10
TS IEC 60840 Madde 12.4.9
IEC 60502-2 Madde 18.2.10
IEC 60840 Madde 12.4.9

b

™M




Akreditasyon Sertifikasi Eki (Sayfa 2/6)

Akreditasyon Kapsami

Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0585.1

HES HACILAR ELEKTRIK SANAYI VE TICARET A.S. Hes Hacilar Elektrik Sanayi Ve
Ticaret A.s. Deney Laboratuvar

Akreditasyon No: AB-0585-T
Revizyon No: 04 Tarih: 28.05.2021

Deneyi Yapilan
Malzemeler / Uriinler

Deney Adi

Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararasi standardlar,
igletme igi metodlar)

Kablolar

Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan
malzemeler i¢in deney ydntemleri - B&liim 201: Genel
deneyler - Yalitim kalinliginin élctilmesi

TS EN 80811-201

TS IEC 60502-1 Madde 18.1
TS IEC 60502-2 Madde 19.2
TS IEC 60840 Madde 10.6
EN 60811-201

IEC 60502-1 Madde 18.1
IEC 60502-2 Madde 19.2
IEC 60840 Madde 10.6

Kablolar

Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan
malzemeler igin deney ydntemleri - Béliim 202: Genel
deneyler - Metalik olmayan kilif kalinliginin 8lgiilmesi

TS EN 60811-202

TS IEC 60502-1 Madde 19.2
TS IEC 60502-2 Madde 19.3
TS IEC 60840 Madde 10.6
EN 60811-202

IEC 60502-1 Madde 19.2
IEC 60502-2 Madde 19.3
IEC 60840 Madde 10.6

Kablolar

Yaslandirmadan once ve sonra yalitimin mekanik
dzelliklerinin tayini igin deneyler

TS EN 60811-401

TS EN 60811-501

TS IEC 60502-1 Madde 18.3
TS IEC 60502-2 Madde 19.5
TS IEC 60840 Madde 12.5.2
EN 60811-401

EN 60811-501

IEC 60502-1 Madde 18.3
IEC 60502-2 Madde 19.5
IEC 60840 Madde 12.5.2

Kablolar

Yaslandirmadan énce ve sonra metalik olmayan
kiliflarin mekanik Gzeliklerinin tayini igin deneyler

TS EN 60811-401

TS EN 60811-501

TS IEC 60502-1 Madde 18.4
TS IEC 60502-2 Madde 19.6
TS IEC 60840 Madde 12.5.3
EN 60811-401

EN 60811-501

IEC 60502-1 Madde 18.4
IEC 60502-2 Madde 19.6
IEC 60840 Madde 12.5.3
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Deneyi Yapilan
Malzemeler / Uriinler

Deney Adi

Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararasi standardlar,
igletme ici metodlar)

Kablolar

imalati tamamlanmis kablo pargalari tizerinde ildve

yaslandirma deneyi

TS EN 60811-401

TSEN 60811-501

TS IEC 60502-1 Madde 18,5
TS IEC 60502-2 Madde 19.7
TS IEC 60840 Madde 12.5.4
EN 60811-401

EN 60811-501

IEC 60502-1 Madde 18.5
IEC 60502-2 Madde 19.7
IEC 60840 Madde 12.5.4

Kablolar

Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik almayan
malzemeler igin deney yéntemleri - Baliim 508:;
Mekanik deneyler - Yalitim ve kiliflar igin yiiksek
sicaklikta basing deneyi

TS EN 60811-508

TS IEC 60502-1 Madde 18.7
TS IEC 60502-2 Madde 19.9
TS IEC 60840 Madde 12.5.6
EN 60811-508

|IEC 60502-1 Madde 18.7
IEC 60502-2 Madde 19.9
IEC 60840 Madde 12.5.6

Kablolar

Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan
malzemeler igin deney yontemleri - B&lim 507:
Mekanik deneyler - Capraz bagh malzemeler igin
sicak cekme deneyi

TS EN 60811-507

TS IEC 60502-1 Madde 16.9
TS IEC 60502-2 Madde 19.13
TS IEC 60840 Madde 12.5.10
EN 60811-507

IEC 60502-1 Madde 16.9

IEC 60502-2 Madde 19.13
IEC 60840 Madde 12.5.10

Kablclar

Su Nufuz Etme Deneyi

TS IEC 60502-2 Madde 19.24
TS IEC 60840 Madde 12.5.14
IEC 60502-2 Madde 19.24
IEC 60840 Madde 12.5.14

Kablolar

Yalitim Ekrani igin Soyulabilirlik Deneyi

TS IEC 60502-2 Madde 19.23
IEC 60502-2 Madde 19.23

Kablolar

Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan
malzemeler igin deney yontemleri - Balim 503:
Mekanik deneyler - Kiliflar i¢in biiziilme deneyi

TS EN 60811-503

TS IEC 60502-1 Madde 18,20
TS IEC 60502-2 Madde 19.22
TS IEC 60840 Madde 12.5.17
EN 60811-503

IEC 60502-1 Madde 18.20
IEC 60502-2 Madde 19.22
IEC 60840 Madde 12.5.17




Akreditasyon Sertifikasi Eki (Sayfa 4/6)

Akreditasyon Kapsami

Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0585-1

HES HACILAR ELEKTRIK SANAYi VE TICARET A.S. Hes Hacilar Elektrik Sanayi Ve
Ticaret A.s. Deney Laboratuvan

Akreditasyon No: AB-0585-T
Revizyon No: 04 Tarih: 28.05.2021

Deneyi Yapilan
Malzemeler / Uriinler

Deney Adi

Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararasi standardlar,
isletme i¢i metodlar)

Kablolar Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan TS EN 60811-405
malzemeler i¢in deney yéntemleri - B&l(im 405: TS IEC 60502-2 Madde 19.19
Muhtelif deneyler - PVC yalitimlar ve PVC kil flar igin EN 60811-405
151 kararlilik deneyi IEC 60502-2 Madde 19.19
Kablolar Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan TS EN 60811-502
malzemeler igin deney yontemleri - Béliim 502: TS IEC 60502-1 Madde 18.16
Mekanik deneyler -Yalitimlar icin bizilme deneyi TS IEC 60502-2 Madde 19.18
TS IEC 60840 Madde 12.5.16
EN 60811-502
|IEC 60502-1 Madde 18.16
IEC 60502-2 Madde 19.18
IEC 60840 Madde 12.5.16
Kablolar Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan TS EN 60811-605
malzemeler igin deney ydntemleri - Bolim 605: TS IEC 60502-1 Madde 18.15
Fiziksel deneyler - Polietilen bilesiklerde karbon TS IEC 60502-2 Madde 19.17
siyahi ve/veya mineral dolgunun 8lciilmesi TS IEC 60840 Madde 12.5.12
EN 60811-605
IEC 60502-1 Madde 18.15
IEC 60502-2 Madde 19.17
IEC 60840 Madde 12.5.12
Kablolar Yangin riski altindaki elektrik ve optik fiber kablo TS EN 60332-1-2
deneyleri - Bélim 1-2: Yalitkan tek tel ve fiber kablo TS IEC 60502-1 Madde 18.14
icin dikey alev yayilim deneyi - 1 kW'lik 8n karisimh TS IEC 60502-2 Madde 19.16
alev igin prosediir TS IEC 60840 Madde 12.5.13
EN 60332-1-2
IEC 60502-1 Madde 18.14
IEC 60502-2 Madde 19.16
IEC 60840 Madde 12.5.13
Kablolar Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan TS EN 60811-402

malzemeler igin deney yéntemleri - Balim 402:
Muhtelif deneyler - Su emme deneyleri

TS IEC 60502-1 Madde 18,13 ve
Madde 18.22

TS IEC 60502-2 Madde 19.15

EN 60811-402

IEC 60502-1 Madde 18.13 ve Madde
18.22

IEC 60502-2 Madde 19.15
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Deney Metodu
Deney Adi (Ulusal, Uluslararasi standardlar,
igletme igi metodiar)

Kablolar Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik clmayan TS EN 60811-409
malzemeler icin deney yéntemleri - B&lim 409: TS IEC 60502-1 Madde 18.6
Mubhtelif deneyler - Termoplastik yalitimlar ve kiliflar TS IEC 60502-2 Madde 19.8
igin ktle kaybi deneyl TS IEC 60840 Madde 12.5.5
EN 60811-409
IEC 60502-1 Madde 18.6
IEC 60502-2 Madde 19.8
IEC 60840 Madde 12.5.5
Kablolar Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik clmayan TS EN 60811-504
malzemeler i¢in deney yéntemleri - B6liim 504: TS IEC 60502-1 Madde 18,8
Mekanik deneyler -Yalitim ve kiliflar igin diistik TS IEC 60502-2 Madde 19.10
sicaklikta biikme deneyleri TS IEC 60840 Madde 12.5.7
EN 60811-504
IEC 60502-1 Madde 18.8
IEC 60502-2 Madde 19.10
|IEC 60840 Madde 12.5.7
Kablolar Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan TSEN 60811-509
malzemeler icin deney yéntemleri - Bdliim 508: TSIEC 60502-1 Madde 18.9
Mekanik deneyler - Yalitim ve kiliflarin gatlamaya TS IEC 60502-2 Madde 19.11
karsi dayanikhlik deneyi (1s1 soku deneyi) TS IEC 60840 Madde 12.5.8
EN 60811-509
IEC 60502-1 Madde 18.9
IEC 60502-2 Madde 19.11
IEC 60840 Madde 12.5.8
Kablolar Yangin sartlari altinda elektrik ve fiber optik TS EN 60332-3-24
kablolardaki deneyler - B&lim 3-24: Diisey clarak EN 60332-3-24
monte edilmis demetlenmis teller veya kablolarin
dlsey alev yayilma deneyi - Kategoric
Kablolar Belirtilen sartlarda yanan kablolarin duran TSEN 61034-2
yogunlugunun dlgilmesi - B&lim 2: Deney islemi ve EN 61034-2
kurallar
Kablolar Yangin sartlan altindaki deneyler - Devrenin TS IEC 60331-21
btlnligl - BEIUm 21: islemn ve &zellikler - Beyan IEC60331-21
gerilimi 0,6/1,0 kv’a kadar olan (dahil) kablolar
Kablolar Kablolar - Acil durum devrelerinde kullanilan TS EN 50200
korumasiz kiiglik boyutlu kablolarin yangina karsi EN 50200
dayanikhihg igin deney metodu
Kablolar Kablolarda kullanilan malzemelerin yanmasi TS EN 60754-2
sirasinda agiga gikan gazlara uygulanan deney - EN 60754-2

B&lUm 2: Asitlik (pH 8lcimi ile) ve iletkenligin tayini




Akreditasyon Sertifikasi Eki (Sayfa 6/6)

Akreditasyon Kapsami

@

TURKARK
)

Test
TSEN ISO/IEC 17025
AB-0585-T

HES HACILAR ELEKTRIK SANAY| VE TICARET A.$. Hes Hacilar Elektrik Sanayi Ve

Ticaret A.s. Deney Laboratuvan

Akreditasyon No: AB-0585-T
Revizyon No: 04 Tarih: 28.05.2021

Deneyi Yapilan
Malzemeler / Uriinler

Deney Adi

Deney Metodu

Kablolar Yangin sartlarinda kablolar igin ortak deney TS EN 50399
ybntemleri-Alev yayllma deneyi esnasinda kablolarda EN 50399
agiga cikan isinin ve olusan dumanin élciilmesi -
Deney donanimi, islemler, sonuglar
Kablolar Yangin sartlar altinda elektrik kablolari igin deneyler TS EN IEC 60331-1
- Devre bitlnlUg - BoIGm 1: 0,6 / 1,0 kV beyan ENIEC 60331-1
gerilim degerine kadar (0.6/1.0 kV dahil) olan ve IEC 60331-1
toplam ¢api 20 mm'den biyik kablolar igin en diisiik
830 ° Csicakliktaki sok ateste deney ydntemi
Kablolar Yangin Sartlar Altindaki Kablolar igin Deneyler - IEC 60331-25
Devre BitiinlGgu Bolim 25: Fiber Optik Kablolar igin
prasedlr ve gereklilikler
Kablolar Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik olmayan TS EN 60811-505
malzemeler igin deney yontemleri - Blim 505: TS IEC 60502-1 Madde 18.8
Mekanik deneyler -Yalitim ve kiliflar igin diistik TS IEC 60502-2 Madde 19.10
sicakhkta uzama TS IEC 60840 Madde 12.5.7
EN 60811-505
IEC 60502-1 Madde 18.8
IEC 60502-2 Madde 19.10
IEC 60840 Madde 12.5.7
Kablolar Elektrik ve fiber optik kablolar - Metalik almayan TS EN 60811-506

malzemeler igin deney yéntemleri - Bdliim 506:
Mekanik deneyler - Yalitim ve kiliflar igin disiik
sicaklikta darbe deneyi

TS IEC 60502-1 Madde 18.8
TS IEC 60502-2 Madde 19.10
TS IEC 60840 Madde 12.5.7
EN 60811-506

IEC 60502-1 Madde 18.8

IEC 60502-2 Madde 19.10
|IEC 60840 Madde 12.5.7

KAPSAM SONU

G. Banu MUDERRISOGLU

Genel Sekreter

(Ulusal, Uluslararasi standardlar,
igletme i¢i metodlar)




TURK AKREDITASYON KURUMU

AKREDITASYON SERTIFIKASI

Deney Laboratuvari olarak faaliyet gosteren,

HES HACILAR ELEKTRIK SANAYi VE TICARET A.S. Hes Hacilar
Elektrik Sanayi Ve Ticaret A.s. Deney Laboratuvan

Erciyes Mahallesi Hes Cad. No:22 Hacilar 38210 KAYSERI / TURKIYE

TURKAK tarafindan yapilan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17025:2017
Standardina gore Ek'te yer alan kapsamlarda akredite edilmistir.

Akreditasyon No : AB-0585-T
Akreditasyon Tarihi  : 16 Kasim 2012

Revizyon Tarihi/ No : 28 Mayis 2021/ 04

Bu Sertifika, yukarida acgik adi ve adresi yazih Kurulusun TS EN [ISO/IEC 17025:2017
Standardina, ilgili Yonetmelik ve Teblidlere uygunlugunu sirdirmesi halinde , 12 Subat
2025 tarihine kadar gecerlidir.

F

G. Banu MUDERRISOGLU
Genel Sekreter

Tirk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) ISO/IEC 17025 alaninda Avrupa Akreditasyon Birligi (EA) ve
Uluslararasi Laboratuvar Akreditasyon Birligi (ILAC) ile ¢ok tarafl anlasma (MLA/MRA) imzalamistir.
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